NATU FISENS Handbok for Marmorfonsterbankar

KOMPANIET

Underhall for nymonterade fonsterbankar

Borja med torr rengdring. Grovsopa anslutande vaggar och skyddstackningen och avsluta med dammsugning. Skyddstackningen tas
darefter bort forsiktigt. Efter att skyddstackningen ar borttagen, grovsopa och dammsug stenytan noggrant. Ta bort eventuella flackar
eller etsningar pé ytan, se flackborttagning. Stank eller andra rester av cementbruk kan vara mycket svara att avlagsna pé kalksten
och marmor. Darefter rengdrs banken med en l6sning av Grummesapa, gul eller gron, och vatten genom vattorkning. Sapa doseras
enligt rekommendation for grovrengdring. Sapa i ratt mangd ger banken en klassisk lyster och patina. Om banken paférs for mycket

s8pa ger det en matt och fet yta. Overskottet kan avldgsnas med vatten.
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