NATU FISENS Handbok for Granitblocksteg

KOMPANIET

Laggningsbruk

Till lLaggningsbruk rekommenderas cement, typ CEM I-BV/LA/SR (SR = hdg sulfatresistens, LA = l&g alkalihalt) s.k. Anldggningscement
For att blanda ldggningsbruk anvands 1 del cement till 3-4 delar ballast (C 100/300 - 100/400). Bruket ska vara viktproportionerat.

Bruket blandas i maskinblandare, helst tvangsblandare. Det blandade bruket méste anvandas inom tva timmar, och vid max +20 C.
Brukets konsistens ska vara "jordfuktig” och kunna formas i handen till en boll utan att det smetar. Detta motsvarar konsistensen 6-
10 VB(b) och vattencementtal 0,36-0,40 (utan tillsatser). Bruket far inte vara for fuktigt eftersom hdjden da inte kan anpassas vid
sé&ttning av stegen. For torrt bruk ar inte heller bra da det ger sdmre hallfasthet. Bruket maste komprimeras ordentligt s& att det inte

blir for pordst.
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