NATU FISENS Handbok for Granithallar

KOMPANIET

Regelbunden skotsel

EXEMPEL PA SKOTSELATGARDER

Sopning och tvattning. Maskinell sopning och hagtryckstvatt bor undvikas de forsta &ren innan fogmaterialet packats.

Ogras avlagsnas lampligast mekaniskt men dven branning med gasol ar en anvandbar metod.

Tuggummi avldgsnas genom att anvanda frysspray och efter att det skrapats bort eftertvdttas med hett vatten alternativt angtvatt.

Flackar som inte torkat in i materialet avldgsnas genom noggrann torkning och darefter tvattning med ldsningsmedel som ldser
flackamnet. Flackar som torkat in avlagsnas genom pastaforfarande vilket innebar att losningsmedel som loser flackamnet blandas
med krita till en tjockflytande konsistens som p&férs den intorkade flicken. Pastan l6ser upp flacken och suger upp amnet ur
materialet. Proceduren kan behdva upprepas beroende pa flackens storlek. Vid hog temperatur kan pastan tackas med plastfolie

vilken bromsar avdunstningstiden.

Organiska ldsningsmedel kan anvandas och oxalsyra ar anvandbart mot rostflackar.
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